LA GALVANISATION A CHAUD
INTERET POUR LES PSLV : EXEMPLE

L'apport bénéfique évident de la galvanisation a
chaud dans le comportement au feu des éléments
de structure métalliques peut étre illustré au travers
de I'exemple suivant.

Considérons un parc de stationnement largement
ventilé (PSLV) dont la structure porteuse est com-
posée des éléments suivants :

O dalles mixtes acier-béton avec bac acier colla-
borant de type Cofraplus 60, et dont I'épais-
seur totale est de 120 mm ;

poteaux en H partiellement enrobés de béton;
poutres principales et solives en profilés
métalliques connectés aux dalles mixtes a
I'aide de goujons a téte de type Nelson.
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Figure 1: Trame de la structure du PSLV
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La vérification du comportement au feu d'une telle
structure repose d’'une part sur des scénarios d'in-
cendie génériques, et d'autre part sur deux critéres
fondamentaux :

O le déplacement vertical relatif des poutres
et solives par rapport a leur fleche a froid et
en fonction de l'allongement /rétrécissement
des poteaux doit étre inférieur a 1/20¢ de leur
portée ;

O la déformation mécanique totale des ar-
matures en traction des dalles doit rester
inférieure a 5 % pour les armatures de classe
A (ou a 15 % pour les armatures de classe
supérieure).

Selon le guide pour la vérification au feu des PSLV
(disponible sur simple demande auprés du CTICM),

en considérant une portée de 10 m pour les poutres
et de 16 m pour les solives (espacées de 3,33 m), ces
deux critéres peuvent étre respectés en utilisant des
profilés en HEA 500 pour les poutres et en IPE 500
pour les solives.

Dans une optique d'optimisation de la quantité
d‘acier, une analyse comparative est réalisée. Elle
consiste a réduire les dimensions des profilés mé-
talliques des solives, tout en leur appliquant une
galvanisation a chaud. Pour cela, le scénario d'in-
cendie de base le plus défavorable pour les soli-
ves est considéré. Ce scénario met en cause sept
véhicules immobilisés sur les places de stationne-
ment (cf. Figure 2). D'aprés les résultats de cette
deuxieme analyse, le recours a des IPE 450 au
lieu d’IPE 500 pour les solives permet de respec-
ter les deux critéres de vérification au feu, malgré
une augmentation de la fleche relative des solives,
comme le montre le Tableau 1. Ainsi, la galvanisa-
tion a chaud peut induire un gain de 9 % en termes
de poids des éléments de structure métallique étu-
diés (quatre poutres et sept solives).

Figure 2 : Scénario d'incendie étudié



Le colt global de ces éléments est donné dans
le Tableau 3. Ce coUlt est basé d'une part sur un
prix de 700 €/tonne d‘acier, et d'autre part sur les
données des tableaux des pages 51 et 53 du do-
cument_Economies et solutions acier (ISBN :
978-2212140262) rappelées dans le Tableau 2. Le

plication d'une peinture dans la configuration 1,
soit par une galvanisation a chaud dans la configu-
ration 2. D'aprés les valeurs obtenues, la combinai-
son d'une réduction des dimensions des solives et
d'une galvanisation a chaud conduit a la solution
plus économique (gain d’environ 15 % par rap-

traitement anticorrosion des éléments de structure
métallique, indispensable, est réalisé soit par l'ap-

port a la configuration 1) pour satisfaire les cri-
téres de résistance au feu de la structure étudiée.

Déformation (%) a
Déplacement maximal au feu (mm) comparer avec le critere
relativement au déplacement maximal a froid de 5% en considérant des

Tableau 1 : Vérification des criteres armatures de classe A

pour le scénario d'incendie étudié
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Configuration 1 : poutres et solives

constituées respectivement de 32 363 119 1/44 L/84 1,23 1,50
HEA 500 et IPE 500 non galvanisés
Configuration 2 : poutres et solives

constituées respectivement de 32 373 99 1/43 L/101 1,17 1,23

HEA 500 et IPE 450 galvanisés

Tableau 2 : Co(t de traitement

de surface des profilés Peinture anticorrosion Galvanisation a chaud

CoGt minimal 26 €/m? 400 €/tonne d'acier
CoGt maximal 41 €/m? 580 €/tonne d'acier
Colt moyen 33,50 €/m? 490 €/tonne d'acier
Tableau 3 : ColOt moyen des 5
poutres et solives de l'exemple . . . art de co
traité 2 o 5 Pe e entre le
AcCle a orro - - '.. ota o a -
O
Configuration 1
poutres et solives constituées . )
respectivement de HEA 500 et 280 2 164 | 11452 9369 20820
IPE 500 non galvanisés
Configuration 2
poutres et solives constituées -~ ) o
R TETET G I S0 264 19 149 | 10424 7297 17 720 14,9 %
IPE 450 galvanisés
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